
 

 

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ______ 

Антифриз GEAN Carbotech G12 (G12 Carbox) 

ТУ 20.59.43-001-28256511-2018 

 

Партия №…………………………………… № емкости…………………………………. 

Дата выпуска……………………………….. Вес нетто…………………………………… 

 

№ Наименование показателей Норма 
Результат 

анализа 

1. Внешний вид  

Прозрачная жидкость 

розового цвета без 

механических примесей 

соответствует 

2. Плотность, г/с  1,065-1,085 1,168 

3. 
Температура начала кристаллизации, 
0С, не выше Минус 40 Минус 40 

4. 

Фракционные данные: 

- температура начала перегонки, 0С, не 

ниже 

100 100 

- массовая доля жидкости, 

перегоняемой до достижения 

температуры 150 0С, не более 

40 38 

5. 

Коррозийное воздействие на металлы, 

мг, не более 

Медь М1 по ГОСТ 859 

 

10 

 

4 

Латунь Л63 по ГОСТ 2208 10 8 

Чугун СЧ-25 по ГОСТ 1412 10 3 

Сталь по ГОСТ 1050 10 4 

Алюминий АК-6М2 по ГОСТ 1583 12 5 

Прирой ПОС 35, ТУ 48-13-10 20 15 

6. 

Вспениваемость: 

Объем пены, см3, не более 
30 18 

Устойчивость пены, с, не более 5 1,9 

7. Набухание резин, %, не более 5 1,6 

8. Водородный показатель (рН) 7,5-11,0 9,2 

9. Щелочность, см3, не менее 3 4 

 

Заключение ОТК: Антифриз GEAN Carbotech G12 (G12 Carbox) соответствует ТУ 20.59.43-001-

28256511-2018 

Подпись, расшифровка: 

___________ /___________________ /                                     «______» __________20__ 


